
การปรับปรุงคุณภาพไข่มุกเลี้ยงน้้าจืด (ประเทศจืด)  
โดยการย้อมสีเป็นสีน้้าตาลช็อคโกแลต 
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          ไข่มุกเป็นอัญมณีอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมมา
โดยตลอด ไข่มุกน้้าจืดมีความหลากหลายของเฉดสี
มากกว่าไข่ มุกน้้าเค็ม แต่มีราคาถูกกว่า เนื่องจาก
ความสามารถในการผลิตไข่มุกของหอยมุกน้้าจืด ที่
สามารถผลิตไข่มุกได้ครั้งละ 30 - 50 เม็ด ปัจจุบันแหล่ง
ผลิตไข่มุกเลี้ยงน้้าจืดหลักของโลกคือ ประเทศจีน (ถือ
เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก หอยที่ผลิตมุกน้้าจืด
ส่วนใหญ่คือ Hyriopsis cumingii)  

          คณะผู้วิจัยศึกษากระบวนการการ
ปรับปรุงคุณภาพ “สี” ของไข่มุกเลี้ยงน้้าจืด 
(ประเทศจีน) ให้เป็นสีน้้าตาลช็อคโกแลต 
โดยการใช้สารละลายย้อมสีซิลเวอร์ไนเตรต
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
เนื่องจากไข่มุกเลี้ยงน้้าจืดส่วนใหญ่ในตลาด 
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพสีได้หลากหลายสี 
แต่ไม่มีการเปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลทาง
การค้าของแต่ละบริษัท 

          ซึ่งจากผลการด้าเนินงานวิจัยนั้นค่า
ความเข้มข้นของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตที่
เหมาะสม ในการย้อมสีไข่ มุกเลี้ยงน้้าจืด 
(ประเทศจีน) ให้เป็นสีน้้าตาลช็อคโกแลต คือ 
1.5 และ 2 % ในระยะเวลา 3 และ 5 วัน  

       การผ่ า
ซีกไข่มุกเพื่อดู
การแทรกซึม
ของสี  พบว่า
ส า ร ล ะ ล า ย
สามารถแทรก
ซึ ม เ ข้ า ไ ป ไ ด้
เ กื อ บ ทั่ ว ทั้ ง
เม็ด  


